
 
 

POSTUPAK POTVRĐIVANJA 
DRVENE PODNE OBLOGE 

 
 
 

Prema Zakonu o građevnim proizvodima (NN 86/08), Pravilniku o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama 
o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, NN 147/09, NN 87/10) i Tehničkom 
propisu o građevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10) 
 

ISPITIVANJE TVORNIČKA KONTROLA PROIZVODNJE 
HRN EN 

14342:2008 
Drvene podne obloge – Značajke, 
procjena sukladnosti i označavanje  

EN 120 
Ploče s drvenom bazom – Određivanje 
sadržaja formaldehida – Metoda 
izvlačenja nazvana metoda bušenja.  

EN 335 – 1 
Izdržljivost drvenih proizvoda i 
proizvoda s drvenom bazom – Definicija 
razreda opasnosti od biološkog napada 
– Dio 1: Općenito  

EN 717 – 1 
Ploče s drvenom bazom – Određivanje 
oslobađanja formaldehida – Dio 1: 
Emisija formaldehida metodom komore. 

EN 717 – 2 
Ploče s drvenom bazom – Određivanje 
oslobađanja formaldehida – Dio 2: 
Oslobađanje formaldehida metodom 
analiziranja plina. 

EN 1533 Drveni i parketni podovi – Određivanje 
savijajućih osobina, Ispitne metode 

EN 12664 

Termalna izvedba građevnih materijala i 
proizvoda – Određivanje toplinske 
otpornosti pomoću vruće ploče i metode 
mjerenja toplinskog protoka – Suhi i 
vlažni proizvodi srednje i niske toplinske 
otpornosti. 

EN 13226 Drveno podovi – Masivni parketni 
elementi s utorima i/ili jezicima. 

EN 13327 Drveni podovi – Masivni lamparketni 
proizvodi. 

EN 13228 
Drveni podovi – Pokrovni elementi od 
masivnog drva koji uključuju blokove s 
blokirajućim sistemom. 

EN 13488 Drveni podovi – Mozaični parketni 
elementi. 

EN 13489 Drveni podovi – Višeslojni parketni 
elementi. 

EN 13501 – 1 
Požarna klasifikacija konstrukcijskih 
proizvoda i građevnih elemenata – Dio 
1: Krasifikacija uz upotrebu podataka iz 
reakcije na ispitivanja vatrom. 

EN 13629 Drveni podovi – Daska masivnog 
nesastavljenog tvrdog drva. 

EN 13986 
Ploče s drvenom bazom za korištenje u 
konstrukciji – Karakteristike, procjena 
sukladnosti i označavanja. 

HRN EN 14342 
Točka (6.3, 7) 
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